Stavebni pfipravenost pro design stérky 3deco

TAKHLE NE!!!

Bohuzel toto jsou realné fotografie, ze staveb, kam jsme dorazili aplikovat nase stérky a prestoze
se nas investofi Ci stavitelé vyptavaji Casto na naprosté detaily a nesmysly, toto je pak realita na
stavbé. Samozrejmé dle druhé strany naprosto standardné pfipraveny podklad. BohuZel na toto
se opravdu nic hezkého neda odpovédét a uz viibec ne vytvorit skvely design stény ¢i podlahy.
Kvalitni podklad je pro vysledek velmi dllezity. Pokud investor od stavebnika prfevezme podobny
podklad, nezbyde nic jiného nez vSe predélat a samozrejmé pfipravu znovu zaplatit.




Stavebni pripravenost pro aplikaci 3deco stérek

Sterkové materialy 3deco pini dekoracni funkci. V Zzadném pripadé nesanuji
defekty a nerovnosti podkladu at uz skryté Ci viditelné. Kvalitni priprava
podkladu je pak pro spréavné fungovani a Zivotnost stérek naprosto zasadni.
Detekty zplsobené vadami podkladu pak nemohou byt ddvodem k
reklamaci designu ¢i funkénosti stérek aplikovanych firmou 3deco.

Kazda realizace je original, k maximalni predstavé vysledném efektu a barvé
prispéje navstéva showroomu.

Vhodna priprava podkladu

Bézné stény v interiéru - Podklad musi byt pevny a suchy bez viditelnych prasklin
¢i jinych defektl. Rovinnost podkladu musi byt max 5mm na 2m lati. Veskeré
instalace, voda, elektfina, diry po hmozdinkach musi byt vyspraveny a zacistény v
dostate¢ném predstihu, tak aby byly suché. Aplikace stérky na vihké ¢asti zdi
mUze zpUsobit barevné odchylky, které pak jdou opét na vrub objednatele ¢i
pfipravy stavby. Veskeré pfipojeni oken, parapetl a jinych stavebnich prvkd musi
byt fadné zacisténo a opatfeno pruznym tmelem.

Stény kde bude ptisobit voda - Podklad musi byt pevny a suchy bez viditelnych
prasklin ¢i jinych defektu. Na sténach v koupelnach musi byt cementové lepidlo se
sitkou. V mistech jako jsou sprchové kouty a stény za vanou musi byt vrstva
hydroizolace (napf. Mapelastic - Mapei). Svislé i vodorovné rohy ve sprchach a za
vanou musi byt vyztuzeny hydroizolaé¢nimi bandazemi a pretazeny hydroizolaci.
Rovinnost podkladu musi byt max 5mm ma 2m lati. VeSkeré instalace, voda,
elektrika, diry po hmozdinkach musi byt vyspraveny a zacistény v dostate¢ném
predstihu, tak aby byly suché. Aplikace stérky na vlhké ¢asti zdi mlze zpUsobit
barevné odchylky, které pak jdou opét na vrub objednatele &i pfipravé stavby.



Veskeré pripojeni oken, parapet( a jinych stavebnich prvk( musi byt radné
zacisténo a opatfeno pruznym tmelem.

Podlahy - Podklad musi byt Unosny 5cm a vice betonu ¢i lité nivelace. Pfipadné
nivelace je nutno aplikovat pfesné dle navodu vyrobce (napf. Mapei Planitex
Basic). VSechny praskliny musi byt seSity, funkéni dilatace budou zachovany v
budouci podlaze. Anhydrydové podklady nejsou ve vétsiné pripad( vhodné a jejich
pfipadna pfiprava s sebou nese vicenaklady (nutno konzultovat). Veskeré funkéni
dilata¢ni spary musi byt zachovany a ve stérce. Pfi aplikaci na podlahové topeni je
zasadni udélat Sokovou zkousku pro odhaleni a sesiti pfipadnych trhlin jesté pred
aplikaci podlahy. Rovinnost podkladu musi byt max 3mm na 2m lati. Stérkovym
materidlem se neda srovnat nerovnost podkladu, neni mozné aplikovat riizné
tloustky na jedné plose! VeSkeré napojeni na ostatni krytiny nutno konzultovat
predem, existuje vice zpUsobl. Napojeni na svislé zdi Ize udélat tmelem, nebo
listou, nejvhodnéjSim a nejcistSim feSenim jsou soklové listy. Sprchové odtokové
kanalky musi byt fadné osazeny a zaizolovany zaroven s podkladem, spad ke
kanalku min 5%. Vihkost podkladu v dobé aplikace musi byt méné nez 2%. Vady
zpUsobené defekty podkladu nejsou dlivodem k reklamaci.

Priklad usazeni masivni sprchové vani¢ky - sprchovych kouttl doporuéujeme
pouzivat sprchové vani¢ky spiSe nez odtokové kanalky, které maji své limity, co se tyce
bezpecéného napojeni stérky na kovovy ram. Toto feseni je velice praktické i designové

¢isté. Vanicka muze byt zaroven ¢i nad Urovni stérky.



